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Испытательный Центр " К А РБЭКОТЕСТ”

ОАО " КО М П О �� Т "

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21 А Я 18 

141070, г.Кородев Московской обл., ул.Иионерскаял-4 

Тел. (495) 513-23-65, т/ф (495) 516-06-17, e-mail: Kompo7.it.Matfa g23.rclcom.ru

Руководитель �Ц " К А РБЭ К О ТЕС Т "

Васина Г.В.

ПРОТОКОЛ �СПЫТАН�Й

№  & 3  -o f/ а -03 ■■ / /  »  ОЛ 20091 .

НА�МЕНОВАН�Е ПРОДУКЦ��: Герметики специального назначения: Penosil + 1500 .
Penosil Mirrorfix, Penosil Bitum. Penosil WaterStop Sealant

��ГОТОВ�ТЕЛЬ: ф. “Krimelte Ltd”, Эстония

НОРМАТ�ВНО-ТЕХН�ЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦ�Я НА ПРОДУКЦ�Ю:

ОСНОВАН�Е ДЛЯ ПРОВЕДЕН�Я �СПЫТАН�Й: письмо б/нот 12. 02.2009г.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКА�АТЕЛ�: Сертификационные испытания на соответствие 
требованиям спецификации фирмы-изготовителя.

ПРЕДЪЯВ�ТЕЛЬ ОБРА�ЦОВ ДЛЯ �СПЫТАН�Й: ООО 11КФ ‘ Стройсистема С Г ,
111250, г.Москва. ул.Красноказарменная, д.12. договор поставки № 600828 от 12.01.2006г., 
акт отбора от 12.02.20091-

НАЧАЛО �СПЫТАН�Й: 12.02.2009г.
ОКОНЧАН�Е �СПЫТАН�Й: 18.02.2009г.

С ВЕДЕН�Я О НОРМАТ�ВНО-ТЕХН�ЧЕСК�Х ДОКУМЕНТАХ, ПО КОТОРЫМ 
ПРОВОД�Л�СЬ �СПЫТАН�Я: ГОСТ 19007-80, ГОСТ Р 52487-2005. ГОСТ 30307-95.


