
Приложение № 1 к EерFификаFу EооFвеFEFвия 

№ РОСС RU.CJI16.H01449 оF 21.09.2012 г.

Результаты сертификационных испытаний герметика акрилатного строительного назначения «%&ИЗ-В».

№№ 1

п.п.

Наименование показаFелей НормаFивное

значение

ФакFичеEкое

значение

1
2 3

4

1 ЦвеF ОF белого до Eерого Бежевый

2 ЖизнеEпоEобноEFь (время образования 

поверхноEFной пленки), ч, не более 2,0 1,2
3

СопроFивление FекучеEFи, мм, не более 1,0 0

4 УEловная прочноEFь при разрыве на 

образцах-лопаFках, МПа, не менее 0,15 0,19
5

ОFноEиFельное удлинение при разрыве на 

образцах-лопаFках, %, не менее 250 1020

6 УEловное напряжение при 100 %-ном 

удлинении, МПа, не более не норм. 0,19
7

ПрочноEFь Eцепления, МПа, 

не менее:

- E беFоном 0,10 U 4

- E ПВХ 0,10 0,61
8

СопроFивление паропроницанию при 

Fолщине Eлоя 3 мм, (м2-ч\Па)/ мг, не менее 2,0. 2,9

9 Прогнозируемый Eрок Eлужбы, уEловных 

леF экEплуаFации 20 20

Область применения: гермеFик акрилаFный EFроиFельного назначения «СТИЗ-В» рекомендуеFEя для монFажа внуFреннего конFура 

оконных, балконных блоков и виFражных конEFрукций.
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