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П Р О Т О К О Л  И С П Ы Т А Н И Й
№ 1 0 9 4 -ИЦ У- 0 2 .14  о т  « 1 0 » ф евраля 2 0 1 4  г.

Основание для проведения испытаний Заявка на EеDтификацию №  644 от 20.12.2013^
<.|»^адм5П9Н»л д&цуиенFа, и С—ар, acre")

Наименование продукFии СмеEь Eухая гидDоизоляционная л нEпеD-Eная
•;Fиг. иг. jnca, юад QKT1, Н Д  й  Т .Г .)

ТУ 5745-00L-77921756-2006, код ОКП 57 455Q

«Пенептаг»,

Заказчик: иEпы таний ООО «За вод гид Dои золи цио иных матеDиалов «ПенетDон», РоEEия.,
'каииEиоFэни-е,. EFрана, адреE, юн м'|

62-0072, г. ЕкатеDинбуDг, ул. НовгоDодце вой, д.35, кд.77, ИНН 6670090466 _______

Дата полуGения образFов 20 декабря 2013 г., акт отбора от 20.12.2013 г._________
(«Цата =тЕоD->̂£ф,::̂.Ф!>1 -.EчйD Акта отесав  EбDдзц-ао!

Сведения об испытываемых образFах; Проба смеси сухой ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ
(кголучеEгво. жаDвктеE«С1*<а, иаDкиDов.к* изготовителя)

диEперEной EиEFемы -чПенеплэг*  в количеEFве 15 кг. __  ____________

Методики испытаний ТУ 5745-O0L-779Z1756-2OQ6, ГОСТ 9758-86, ГОСТ 8735-88,
'Шифры НД. макменEАЛниE* негодик)

ГОСТ 310.3-76, ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 12730.5-84, ГОСТ 31356-2007. ___________

Дата испытания образFов 20 д екабDя 2013 г. -  10 ф евDаля 2014  г. ____________

Р е зу л ь та т ы  и E п ы т а н и й  п D и в е д е н ы  в п D и л о ж е н и и  н а  2-Х л иEтах ___________
(колиGество листва)!

ЗаклюGение данные по иEпьнаниям пDиведены в пDилож ении к  п D о то колу _______
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