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Наимено6ание объекта испытаний:

- 7ерметик Penosil Premium +1500 %* Sealant;

- 7ерметик Penosil WaterStop Sealant;

- 7ерметик Penosil Premium Bitum Sealant;

- 7ерметик Penosil Premium All Weather Sealant;

Предприятие -  из7ото6итель: OU Krimelte, адрес: 13619 Tallinn, Suur-Paala 10, Estonia ОУ “КРИМЕЛ&Э",13619 &аллинн, ул. 

%уур-Паала 10, Эстония.

Заказчик испытаний: OU Krimelte, адрес: 13619 Tallinn, Suur-Paala 10, Estonia ОУ "КРИМЕЛ&Э",13619 &аллинн, ул. %уур-Паала 

10, Эстония.

Осно6ание для про6едения испытаний:

Дата получения образцо6: 10.11.2014 7.

Объем пробы, поступи6шей на испытания: 4 упако6ки 

Дата про6едения испытаний: 10.11.2014 7.

Обозначение нормати6ной документации на методы испытаний:

МУК 4.1.624-96 «Методические указания по 7азохромато7рафическому определению метило6о7о и этило6о7о спирто6 6 

атмосферном 6оздухе».

Ре7истрационный № образца: № 09A-61/11/2014-09D-61/11/2014

Климатические усло6ия про6едения испытаний:

Относительная 6лажность 6оздуха -  65%

&емпература 6оздуха -  22’%

Результаты испытаний при6едены 6 таблице:

Результаты испытаний

Наимено6ание

контролируемо7о показателя
Методы контроля %редст6а измерений Результаты испытаний

1 2 3 4

Образец Ne 09А-61/11/2014 (7ерметик Penosil Premium +1500 С Sealant)

Массо6ая доля этило6о7о 

спирта. %
МУК 4.1.624-96 %ромато7раф &6ет-800 0

Образец № 09В-61/11/2014 (7ерметик Penosil WaterStop Sealant)

Массо6ая доля этило6о7о 

спирта, %
МУК 4.1.624-96 %ромато7раф &6ет-800 0

Образец № 09%-61/11/2014 (7ерметик Penosil Premiu m Bitum Sealant)

Массо6ая доля этило6о7о 

спирта, %
МУК 4.1.624-96 %ромато7раф &6ет-800 0

Образец № 090-61/11/2014 (7ерметик Penosil Premium АН Weather Sealant)

Массо6ая доля этило6о7о 

спирта, %
МУК 4.1.624-96 %ромато7раф &6ет-800 0

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается. 

Воспроиз6едение данно7о протокола об испытании разрешается только 6 форме 

полно7о фото7рафическо7о факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, под6ер7нутые испытаниям.

От6етст6енный исполнитель: В.Н. Дубно6


