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Сведения о национальных EFандарFах (Eводах правил)

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы 

испытаний на горючесть.

Группа горючести -  Г 1 

слабогорючие по СНиП 21-01-97.

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод 

испытания на воспламеняемость.

Г руппа воспламеняемости -  В 1 

трудновоспламеняемые по СНиП 

21-01-97.

ГОСТ 12. 1.044-89 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения.

Группа дымообразующей 

способности — Д1 с малой 

дымообразующей способностью по 

СНиП 21-01-97.

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и 

материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения.

Группа токсичности продуктов 

горения - Т1 малоопасные по

СНиП 21-01-97.


